
ТУРБО-, ГИДРОГЕНЕРАТОРЫ И ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 

МАШИНЫ КЛАССА НАГРЕВОСТОЙКОСТИ F. 
 

Материалы для консолидации стержней 
 

Марка материала 
Толщина, 

 мм 

Поверхностная 

плотность,  

г/м2 

Поверхностная 

плотность 

стеклоткани, 

г/м2 

Поверхностная 

плотность 

нетканого 

материала,  

г/м2 

Содержание 

связующего 

вещества,  

г/м2 

Содержание 

летучих 

веществ,  

% 

Элтапрег 75.001 0,80 883 163 2 x 60 600 ≤ 2,0 

Элтапрег 75.002 0,35 310 - 60 250 ≤ 2,0 

 

 


